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,

1 PILETA DE ENSAYO -

DATOS CLIENTE

CONCRETAR
89

2

-

ASME V - API 6A 

-

CONTROLADO POR

ID CLIENTE

OT N°

REMITO N°

INSPECCIONADO POR

OBSERVACIONES:

21/12/2023

APTOCTR - 001

CLIENTE:

LUGAR:

SECTOR:

20/12/2024

CONCRETAR

BASE CONCRETAR

CHAPA R&V
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ITEM

1

FIRMA FIRMA FIRMA

INFORME DE INSPECCIÓN 
FECHA DE INSPECCIÓN

21/12/2023

PILETA DE ENSAYO
HOJA :

CLIENTE: CONCRETAR FECHA DE INSPECCIÓN: 21/12/2023

- REMITO N° -

DATOS CLIENTE

CONCRETAR
INFORME Nº 007 ID CLIENTE 89

PARTE DIARIO Nº 2474 OT N° -

RECEPCIÓN/ENTREGA 

INSTRUMENTO CODIFICACIÓN INTERNA FECHA DE VENCIMIENTO INSTRUMENTO CODIFICACIÓN INTERNA

LUGAR: BASE CONCRETAR FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO

SECTOR - NORMAS APLICABLES: ASME V - API 6A 

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

MEDIDOR DE ESPESORES USMGO 13116097 1/4/2024

YUGO MYA.YU.01 1/4/2024 LUMINARIA UV 5681 1/4/2024

CALIBRE PIE A COLISA DIGITAL ICI-2407 15/3/2024

TIPO DE PARTÍCULAS MAGNETIZACIÓN

HÚMEDAS FLUORESCENTES: TIPO DE CORRIENTE CAMPO MAGNÉTICO LONGITUDINAL

INSPECCIÓN VISUAL

APTO X NO APTO -

HÚMEDAS VISIBLES: CC X TIPO DE MAGNETIZACIÓN: DIRECTA

SECAS: CA  DESMAGNETIZACIÓN: N/A

RESULTADO

PILETA DE ENSAYO CTR - 001 - CHAPA R&V APTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN Nº SERIE LONG (mm) PRECINTO

R&V-F03-PE-01 Rev. 00 Fecha últ. Rev. : 05/03/2018

OBSERVACIONES:

SE REALIZA ENSAYO DE ESTANQUEIDAD POR 24HS. RESULTADO DEL ENSAYO: APTO.

INSPECCIONADO POR CONTROLADO POR CLIENTE

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 


