
TÉCNICA APLICADA:

FECHA:

N° INF:

27/03/25

ASME V - API 6A 

010

REVISION

- 06/03/1801

DESCRIPCION DE ULT. CAMBIOS

DESCRIPCIÓN 

PILETA 

FECHA DE APROBACION

REVISION

00

ELEMENTO / PIEZA:

PARTE DIARIO:

INFORME DE INSPECCIÓN

R&V-F03-PE-01

CLIENTE N° 89

CONCRETAR

PILETA 

3143



1 DE 3

HOJA

FIRMA FIRMA

3 PATÍN DE PILETA - CTR-002 APTO -

MARCOS ANTONIO VAZQUEZ

Nivel II PM-LP-ME-IV 

FIRMA: por ASNT

CLIENTE

INFORME Nº

PARTE DIARIO Nº

RECEPCION/ENTREGA 

2

INSPECCIONADO POR

OBSERVACIONES:

27/03/25

APTO

FECHA DE INSPECCIÓN
INFORME DE INSPECCIÓN 

PILETA 

27/03/25

HOJA :

FECHA DE INSPECCIÓN: 

FECHA DE VENCIMIENTO:

NORMAS APLICABLES:

RESULTADONUMERO DE SERIEPRECINTO 

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

ITEM OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN 

-

010

3143

-

R&V-F03-PE-01 Rev. 00 Fecha últ. Rev. : 05/03/2018

,

1 PILETA DE ENSAYO -

DATOS CLIENTE

CONCRETAR
89

2

-

ASME V - API 6A 

-

CONTROLADO POR

ID CLIENTE

OT N°

REMITO N°

CTR-002

CLIENTE:

LUGAR:

SECTOR:

27/03/26

CONCRETAR

BASE CONCRETAR

CHAPA R&V
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-

X

-

ITEM

1

A A

B B

A A

B B

C C

D D

FIRMA FIRMA

5,36

5

850mm

5,98

5,39

Lateral Izquierdo 

5

850mm

5,12

5,19

5,27

5

850mm

6,09

5,72

Frente 

Lateral Derecho

5

850mm

5,99

5,79

INFORME DE INSPECCIÓN 
FECHA DE INSPECCIÓN

27/03/25

PILETA DE ENSAYO
HOJA :

CLIENTE: CONCRETAR FECHA DE INSPECCIÓN: 27/03/25

- REMITO N° -

DATOS CLIENTE

CONCRETAR
INFORME Nº 010 ID CLIENTE 89

PARTE DIARIO Nº 3143 OT N° -

RECEPCIÓN/ENTREGA 

INSTRUMENTO CODIFICACIÓN INTERNA FECHA DE VENCIMIENTO INSTRUMENTO CODIFICACIÓN INTERNA

LUGAR: BASE CONCRETAR FECHA DE VENCIMIENTO: 27/03/26

FECHA DE VENCIMIENTO

SECTOR - NORMAS APLICABLES: ASME V - API 6A 

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

MEDIDOR DE ESPESORES 385 28/08/25

YUGO MYA.YU.01 17/12/25

PARTÍCULAS NEGRAS VISIBLES VÍA 

HUMEDA
LOTE: 2101007339 01/09/26

TIPO DE PARTÍCULAS MAGNETIZACIÓN

HÚMEDAS FLUORESCENTES: TIPO DE CORRIENTE CAMPO MAGNÉTICO LONGITUDINAL

INSPECCIÓN VISUAL

APTO X NO APTO -

HÚMEDAS VISIBLES: CC - TIPO DE MAGNETIZACIÓN: DIRECTA

SECAS: CA X  DESMAGNETIZACIÓN: N/A

RESULTADO

PILETA DE ENSAYO CTR-002 - CHAPA R&V APTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN Nº SERIE LONG (mm) PRECINTO

Reverso 

R&V-F03-PE-01 Rev. 00 Fecha últ. Rev. : 05/03/2018

OBSERVACIONES:

SE REALIZA ENSAYO DE ESTANQUEIDAD POR 24HS. RESULTADO DEL ENSAYO: APTO.

INSPECCIONADO POR CONTROLADO POR CLIENTE

MARCOS ANTONIO VAZQUEZ

Nivel II PM-LP-ME-IV 

FIRMA: por ASNT

5,28 5,31 4,4 5,44 5,09 5,35 5,39 5,41

1
50mm

2

150mm

3

350mm

4

850mm
1

50mm

2

150mm

3

350mm

4

850mm

5,19 5,4 5,37 5,75 5,31 5,36 5,5 5,49

5,56 5,61 5,7 5,73 5,3 5,29 5,38 5,29

1
50mm

2

150mm

3

350mm

4

850mm
1

50mm

2

150mm

3

350mm

4

850mm

5,58 5,72 5,84 5,96 5,01 5,03 5,01 5,03

5,4

5,36 5,37 5,41 5,48 5,21 5,14 5,26 5,4

5,42 5,55 5,6 5,75 5,05 5,23 5,135,78

5,5

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

A                   B
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-

X

-

ITEM

2

FIRMA FIRMA

Nivel II PM-LP-ME-IV 

FIRMA: por ASNT

R&V-F03-PE-01 Rev. 00 Fecha últ. Rev. : 05/03/2018

INSPECCIONADO POR CONTROLADO POR CLIENTE

MARCOS ANTONIO VAZQUEZ

REFERENCIA FOTOGRÁFICA 

OBSERVACIONES:

SE REALIZA ENSAYO DE PARTÍCULAS MAGNETIZABLES A PATÍN DE PILETA DANDO COMO RESULTADO: APTO

RESULTADO

PATÍN DE PILETA CTR-002 - - APTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN Nº SERIE LONG (mm) PRECINTO

INSPECCIÓN VISUAL

APTO X NO APTO -

HÚMEDAS VISIBLES: CC - TIPO DE MAGNETIZACIÓN: DIRECTA

SECAS: CA X  DESMAGNETIZACIÓN: N/A

TIPO DE PARTÍCULAS MAGNETIZACIÓN

HÚMEDAS FLUORESCENTES: TIPO DE CORRIENTE CAMPO MAGNÉTICO LONGITUDINAL

PARTÍCULAS NEGRAS VISIBLES VÍA 

HUMEDA
LOTE: 2101007339 01/09/26

MEDIDOR DE ESPESORES 385 28/08/25

YUGO MYA.YU.01 17/12/25

INSTRUMENTO CODIFICACIÓN INTERNA FECHA DE VENCIMIENTO INSTRUMENTO CODIFICACIÓN INTERNA FECHA DE VENCIMIENTO

SECTOR - NORMAS APLICABLES: ASME V - API 6A 

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

EQUIPOS PARA ENSAYOS

CLIENTE: CONCRETAR FECHA DE INSPECCIÓN: 27/03/25

LUGAR: BASE CONCRETAR FECHA DE VENCIMIENTO: 27/03/26

- REMITO N° -

DATOS CLIENTE

CONCRETAR
INFORME Nº 010 ID CLIENTE 89

PARTE DIARIO Nº 3143 OT N° -

RECEPCIÓN/ENTREGA 

INFORME DE INSPECCIÓN 
FECHA DE INSPECCIÓN

27/03/25

PATÍN DE PILETA
HOJA :


